Тест  «Металлы». 11 Класс.
1.исключите лишний элемент: 
 а)Sc        б) Ti        в) As         г) Sn
2.  какая из следующих групп элементов содержит только металлы?
     а) Li, Be, B       б) K, Ca, Sr      в) H, Li, Na         г) Se, Te, Po.
3. c увеличением порядкового номера элемента в главной подгруппе 2 группы ПСХЭ и образуемых ими простых веществ изменяются следующим образом:

      Свойство: 

       1) восстановительные свойства                          2) радиус атома  
 3) электроотрицательность                                  4) число электронов на внешнем уровне

     Изменение:  

а) усиливаются        б) увеличивается       в) уменьшается        г) не изменяется

4. соотнесите:

   Металл:                                                число электронов на внешнем уровне:

1) франций    3) стронций

      2) таллий       4) свинец                              а) 1        б) 2        в) 3         г) 4

5.тип связи в простом веществе меди:
 а) КП        б) КН        в) ИС         г) МС
6. какие физические  свойства являются общими для большинства металлов:
 1) электропроводность, 2) теплопроводность, 3) высокая температура плавления
   4) металлический блеск 
 а) 1,2,3,4        б) 1,3,4       в) 1,2,4         г) 1,2.
 7. электропроводность металлов с повышением температуры:
  а) увеличивается          б) уменьшается       в) не изменяется      г) нет верного ответа. 
 8. какой из перечисленных металлов наиболее легко подвергается хим. коррозии?
  а) никель        б) хром       в) железо         г) олово.

 9. с какими из перечисленных веществ в соответствующих условиях реагирует       алюминий: 1)кислород 2) оксид калия 3)гидроксид натрия 4) концентрированная   азотная кислота (без нагревания), 5)сульфат натрия, 6) сера, 7)гидроксид железа(3),

 8) хлорид меди(2), 9) уксусная кислота, 10) оксид азота (2)?
а) 1,3,6,8,9   б) 1,3,4,7,8,10в) 1,2,3,5,6,9  г) 3,4,6,8,10.
10.при растворении 1,8 г технического алюминия в избытке раствора щелочи выделилось 2,14 л водорода. Массовая доля примесей в данном образце алюминия составила:

 а) 1,3%        б) 2,7%        в) 3,9%         г) 4,5%. 
