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СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ВИСКОЗЫ





ЩЕЛОЧНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА





ВРАЩАЮЩИЕСЯ ТРУБЫ





t = 20-25 (С


ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ОБРАБОТКА СЕРОУГЛЕРОДОМ 





КСАНТОГЕНАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ





ОБРАБОТКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДОЙ





ПРЕСС-ВАННА
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ФИЛЬЕРА





ПРОДАВЛИВАНИЕ ВИСКОЗЫ





ОСАДИТЕЛЬНАЯ ВАННА





КАТУШКА





РАСТВОР H2SO4 + Na2SO4 + Zn SO4





НАМОТКА








ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ








