




ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА (КАПРОНА)








ФЕНОЛ + ДОБАВКИ





ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ








НАМОТКА


НИТЕЙ КАПРОНА


НА КАТУШКУ





ФИЛЬЕРА





ПОЛИАТИДНАЯ СМОЛА





АВТОКЛАВ


 t = 260 (С


Р = 15 атм.

















