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СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ





РАЗРЫХЛЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ, ПРОМЫВАНИЕ В ЩЕЛОЧНЫХ ИЛИ СОДОВЫХ РАСТВОРАХ





ЧАН








УДАЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ


(4-5 % раствор H2SO4)





СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА





ШЕРСТОМОЕЧНЫЕ ФАБРИКИ





СЫРЬЁ





23





КАРБОНИЗАЦИЯ: 


ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ,


H2SO4 РАСТВОРЯЕТСЯ И ОБУГЛИВАЕТ РАСТЕНИЯ





НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РАСТВОРОМ НАШАТЫРЯ





ТРЕПЛЕНИЕ НА МАШИНАХ





ПРЕССОВАНИЕ В КИПЫ





СУШКА








ШЕРСТЯНЫЕ ФАБРИКИ





КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ КОМБИНАТЫ








