МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1. Волокна растительного происхождения получают из:

а) крапивы;

б) льна;

в) шерсти;

г) хлопка.

2. Долевая нить при растяжении:

а) изменяет свою длину;

б) не изменяет своей длины.

3. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется:

а) прядением;

б) ткачеством;

в) отделкой.

4. К гигиеническим свойствам тканей относятся:

а) прочность;

б) намокаемость;

в) драпируемость;

г) воздухопроницаемость;

д) пылеемкость.

5. Какое волокно более прочное:

а) хлопковое;

б) льняное.

6. Неосыпаемый край ткани называется:

а) основа;

б) уток;

в) кромка;

г) ширина ткани.

7. Направление долевой нити не определяют:

а) по цвету;

б) по звуку;

в) по растяжению;

г) по кромке.

8. Лицевая сторона ткани имеет:

а) яркий рисунок;

б) концы ниток;

в) длинный ворс;

г) бледный рисунок.

9. Назвать рисунок переплетения нитей:
	
	

	
	


