2. Раздел « Материаловедение»

Тест 1

Краткие сведения о волокнах растительного происхождения

1. К волокнам растительного происхождения относятся:

     а) капрон, лавсан, лен, хлопок;

     б) лен, хлопок, пенька, джут;

     в) хлопок, шелк, джут, шерсть.

2.
Волокна, покрывающие семена однолетнего растения хлопчатника, называют:

     а) хлопком;

     б) льном;

     в) шелком.

3.
При созревании плодов (коробочек) хлопчатника получают:

     а) хлопок-сырец;

     б) хлопок-волокно;

     в) джут.

4.
Волокно хлопка — это:

     а) ворсинки длиной от 40 до 80 мм;

     б) ворсинки средней длины и большой толщины;

     в) коротенькие ворсинки длиной от 5 до 40 мм.

5.
Волокно, используемое для изготовления мешковины, называется:

     а) шерстью;

     б) джутом;

     в) пенькой.

6.
Из какого волокна травяного растения изготавливают канаты, веревки, рыболовные снасти, материалы для пожарных рукавов:
     а) кендырь;

     б) хлопок;

     в) пенька?

7.
Волокна льна вырабатывают из ... части стебля однолетнего травянистого растения льна:

     а) злаковой;

     б) лубяной;

     в) корневой.

8.
Волокно льна высшего качества дает растение:

     а) лен-долгунец;

     б) лен-кудряш;

     в) лен-вьюнец.

9.
Волокна льна имеют длину:

     а) от 50 до 70 мм;

     б) от 40 до 50 мм;

     в) от 15 до 40 мм.
10. Лен-кудряш дает много семян, в которых содер​жится: 
      а) масло;

      б) сок;

      в) вода.
Тест 2
Производство и ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей

1.
Совокупность операций, в результате которых из волокнистой массы получают пряжу, называют?

     а) процессом ткачества;

     б) процессом прядения;

     в) процессом отделки.

2.
Волокна, поступившие на текстильные предприятия в плотно спрессованных тюках, подвергают:

     а) трепанию и выравниванию;

     б) очистке и рыхлению;

     в) рыхлению и трепанию.

3.
Технологический процесс производства тканей определяется следующими этапами:

     а) прядение, проборка, ткачество;

     б) прядение, ткачество, отделка;

     в) ткачество, прядение, отбеливание.

4.
Ровница отличается от пряжи тем, что в ней волокна:

     а) не скручены;

     б) скручены;

     в) скручены и намотаны на катушку. 

5.
Первичная обработка хлопка-сырца состоит из следующих операций:

     а) очистка от пыли, прессование, наматывание;

     б) отделение от семян, очистка от мелких примесей, прессование;

     в) очистка от листьев, прессование, крашение.
6.
Стебли льна после очесывания коробочек с семенами:

     а) мнут, прочесывают, скручивают;

     б) мочат, растягивают, просушивают;

     в) мочат, просушивают, мнут.

7.
Ассортиментом тканей называют:

     а) подбор тканей, сходных по виду отделки, способу производства, назначению;

     б) подбор тканей, сходных по способу производства,

         волокнистому составу, назначению;

     в) подбор тканей, сходных по способу производства, назначению, ткачеству.

8.
Какие ткани используют в основном для пошива нательного белья, летней, домашней, спортивной одежды:

     а) шерстяные;

     б) льняные;

     в) хлопчатобумажные?

9. К хлопчатобумажным тканям относятся:

     а) сатин, бязь, батист;

     б) бязь, батист, лавсан;

     в) сатин, бязь, капрон.

10. Льняные ткани вырабатывают:

     а) чистольняными и полульняными;

     б) только чистольняными;

     в) только полульняными.
Тест 3

Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей

1.Основные свойства тканей определяются:

    а) волокнистым составом, видом переплетения нитей, отделкой;

    б) волокнистым составом, отделкой, назначением;
    в) видом переплетения, отделкой, назначением.

2. К механическим свойствам тканей относятся:
     а) осыпаемость, сминаемость, прочность;

     б) сминаемость, прочность, драпируемость;

     в) драпируемость, осыпаемость, усадка.

3. Наибольшую прочность тканям придает:

    а) полотняное переплетение;

    б) репсовое переплетение;

    в) сатиновое переплетение.

4. Способность ткани образовывать мягкие складки называют:

    а) гибкостью;

    б) сминаемостью;

     в) драпируемостью.

5. Способность ткани впитывать влагу из окружа​ющей среды называют:

     а) теплозащитностью;

     б) воздухопроницаемостью;

     в) гигроскопичностью.

6. В малоплотных тканях в процессе носки происходит:

     а) усадка;

     б) сдвиг нитей;

     в) сохранение тепла.

7.
Какие свойства тканей проявляются на различных этапах швейного производства (при раскрое, пошиве, ВТО):

     а) технологические;

     б) гигиенические;

     в) экономические?
8.
Свойства, предохраняющие организм человека от резких колебаний температуры, атмосферных явлений и способствующие нормальной жизнедеятельности организма — это:

     а) механические свойства;

     б) гигиенические свойства;

     в) технологические свойства.

9.
Для предупреждения усадки ткань:

     а) драпируют;

     б) декатируют;

    в) растягивают.

10. Для уменьшения сдвига нитей:

     а) уравнивают стежки в строчке;

     б) уменьшают частоту стежков в строчке;

     в) увеличивают частоту стежков в строчке.
Тест 4

Отличительные признаки хлопчатобумажных и льняных тканей

1.
Хлопчатобумажная ткань от льняной ткани отличается:

    а) по внешнему виду, на ощупь, по переплетению;

    б) по переплетению, по виду нитей, по обрыву нитей;

    в) по внешнему виду, по виду нитей, на ощупь.

2.
Льняная ткань по физико-механическим свойствам обладает:

    а) большей прочностью, чем хлопчатобумажная ткань;

 
 б) меньшей прочностью, чем хлопчатобумажная ткань;


 в) одинаковой прочностью с хлопчатобумажной тканью.

3. По виду нитей хлопчатобумажные суровые ткани:

    а) мягкие, холодные;

    б) равномерные, мягкие;

    в) равномерные, жесткие.

4. По обрыву нитей льняная ткань образует:

    а) кисточку из волокон разных по длине и толщине;

    б) пушистую кисточку, одинаковую по длине;
    в) кисточку из волокон, одинаковых по длине и толщине.
5.
Льняная ткань в сравнении с хлопчатобумажной тканью обладает:

    а) меньшей гигроскопичностью;

    б) одинаковой гигроскопичностью;

    в) большей гигроскопичностью.

6.
Льняная суровая ткань:

     а) почти не растягивается, сильно мнется;

     б) растягивается, мало мнется;

     в) почти не растягивается.

7.
Какую температуру гладильной поверхности выдерживает льняная ткань:

     a) t - 140-160 °С;
     б) t = 200-220 "С;

     в) t = 180-200 °С?

8.
Льняная суровая ткань отличается от хлопчатобумажной:

     а) лучшей драпируемостью;

     б) худшей драпируемостью;

     в) хорошей драпируемостью.

9.
Хлопчатобумажная суровая ткань по внешнему виду:

     а) матовая, шероховатая, с желтоватым оттенком;

     б) матовая, гладкая, сероватая;

     в) блестящая, гладкая, сероватая.

10. Хлопчатобумажные и льняные ткани обладают:

     а) высокой осыпаемостью;

     б) значительной усадкой;

     в) низкой гигроскопичностью.

