Сталь – это, прежде всего, сплав железа с углеродом. Содержанием углерода определяется прочность нелегированной стали. Сталь, содержащая около   0,2 % углерода, называется конструкционной и  пригодна для изготовления каркаса, скажем, высотного дома или автомобиля. С увеличением процента углерода сталь становится тверже. При 0,8 % сталь пригодна для изготовления сверл и молотков,  при 1% – лезвий и напильников. Такие «высокоуглеродистые» стали называются инструментальными. Для повышения ударной вязкости или для сохранения прочностных характеристик при повышенных температурах к стали могут добавляться и другие легирующие элементы общим количеством примерно до 5%. Такие стали называются легированными.
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