Тестовое задание на определение коэффициента

усвоения учебного материала

\
Предмет- штукатурно- малярное дело

Класс – 6

Темы - «Малярные работы», «Простейшие отливки из гипса и цемента».
Задание:
Выбрать правильный ответ

1.
Из чего состоит масляная краска?

а)
из пигмента и лака

б)
из пигмента и олифы

в)
из пигмента и воды

2.
Сколько олифы содержится в густотертой краске?

а) 30-50%
6)12-15%
3.
Масляная краска сохнет

а) 24 часа
б) 12 часов     в) 48 часов

4.
Какая краска не относится к водным краскам?

а) известковая     б) масляная
в) клеевая
5.
Кисть обмакивают в краску

а)
до середины рабочей части

б)
на всю длину щетины

6.
Какая кисть применяется для окрашивания окон?

а) ручник
б) маховая

7.
Гипсовый раствор применяется для отделки

а) внутри помещения
б) снаружи
8.
Основные материалы для лепных работ

а) дерево
б) гипс
в)металл

9.
Вспомогательные материалы для лепных работ

а) цемент
б) клей     в) дерево

10.
При приготовлении гипсового раствора

а) гипс засыпаем   в воду
б) гипс заливаем водой







