Приложение №1

Материаловедение

Тема №1: Процесс производства ткани
Швейное материаловедение изучает строение и свойства материалов, используемых для изготовления швейных изделий.

Общая схема процесса производства ткани
Процесс производства ткани состоит из 4 основных этапов. 

· Составьте схему процесса производства ткани

             I                                  II                                 III                                IV


· Дополните текст
                                          - это  материал, предназначенный для дальнейшей промышленной обработки.

Производство ткани начинается с                                                                   обработки сырья.

Первичная обработка – это первый этап в процессе производства ткани, в результате которого из сырья получают полуфабрикат (волокно).

                                               -  это гибкое, прочное тело, длина которого в несколько раз превышает его поперечные размеры.
Вторым этапом в процессе производства ткани является прядение, в результате которого из ______________ получают ____________.

                                           - это тонкая нить, выработанная из коротких волокон путем их скручивания и предназначенная для производства тканей, швейных ниток, трикотажа и других текстильных изделий.

На прядильной фабрике работают люди различных профессий.  Основная профессия прядильного производства -                                                           .
Пряжа поступает на ткацкую фабрику, где на ткацких станках вырабатывают

                                       - материал, который получается путем переплетения пряжи или нитей. 

Ткань ткут, и данный процесс называется                                                         .

Ткачество – это ______________________________________________________________         __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

На ткацких станках работают                                                       .

На ткацком станке натянуты нити, которые называются                                                           .

Эти нити с помощью челнока переплетаются                                                             .

С двух сторон ткани по нити основы образуются неосыпающиеся края - 
                                      .

Приложение №2

Виды простых (гладких) переплетений

· Выполните из бумаги данные виды переплетений.
· Подберите образцы тканей с соответствующими видами переплетений.
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Условно изобразите


переплетение нитей 


в ткани.














































































































